Snad uz jen nejstarSi pamétnici s ismévem vzpomenou na ty casy, kdy obchodnik
zabalil flikotu do kusu mastného papiru a stastny zdkaznik si sviij ndkup odnesl domd,
aniz si zatézoval hlavu trvanlivosti ¢i zdravotni nezavadnosti vyrobku. V sektoru
baleni potravin je tento pohled vyjimecny jiz i v méné rozvinutych statech.
Razné typy ,inteligentnich obalG“ zabezpecuji nejen atraktivni vzhled vyrobkii,
ale také potrebnou troven vlhkosti, ochranu proti UV zafeni, inertni prostredi, atd.
S problematikou nas seznami Ing. Miroslav Brumovsky ze spolecnosti TART Brno.

i UVF
festo se vsak s ,mastnym papi-
rem” jesté obcas potkame, a sice
v oblasti, kterd ma blize spis

k technice nez k potravinéfstvi. Je to

cely komplex priimyslovych obor,

zabyvajicich se zpracovanim kovd.

Ddvod je nasnadé, jde predevsim

o ochranu povrchu kovi proti korozi.

Konzervace oleji a tuky hraje v tomto

pfipadé dosud velmi vyznamnou roli.

Duavodem jsou jednak zabéhnuté tra-

di¢ni postupy, jednak nedostate¢né

rozsifené poznatky o alternativnich
metodach ochrany a nékdy i relativni
nedostupnost vhodnych produkta.

Rast exportu a rozvoj kooperaci ve

strojirenské vyrobé s sebou pfinasi

i zmény v ochranném a prepravnim

baleni. V pripadé antikorozni ochrany

vyrobkd a polotovart doslo v posled-
nich letech predevsim k vyznamnému
rozsifeni aplikaci tékavych inhibitord
koroze (VCI). V Ceské republice i na
Slovensku nabizi jiz nékolik vyrobcd
¢i distributor(i nejen obalové materia-
ly s obsahem tékavych inhibitord ko-
roze, ale také kapsle, tablety, aditiva,
natéry ¢i gely, pouzitelné od docasné
ochrany béhem vyrobniho procesu,
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az po dlouhodobou ochranu pfi insta-
laci a provozu zafizenti.

Obecnym principem G¢inku tékavych
inhibitord koroze (VCI) je tvorba mo-
lekularni ochranné vrstvy na povrchu
kovu. Kvalita ptisobeni zavisi prede-
v8im na tom, jak dokonale se podafi
vytla¢it molekuly vody a vzduchu
pod ochrannou vrstvou. V tomto smé-
ru vykazuji zatim nejlepsi vysledky
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inhibitory VpClI (Vapor/Volatile Phase
Corrosion Inhibitor). Jejich odlidnost
spociva ve zvyseném tlaku, kterym
jsou vytésiovany molekuly vody
a vzduchu z chranéného povrchu vy-
robku. Mechanismus pusobeni je
znazornén na obrazku.

ufninilnrl‘i koroze

Jednotlivé faze plsobeni jsou nasle-

dujici:

— plynny inhibitor se odpafuje z nos-
ného média (folie, papir, tableta,
kapsle, atp.)

— v uzavieném prostoru vytvari plyn
ochrannou atmosféru

— tékavé castice pronikaji do vsech
drazek a dutin

- plyn kondenzuje na vsech kovo-
vych povrsich

—ionty se rozptyluji ve vlhké po-
vrchové vrstvé

— vznika tlak inhibitor(, které vytlacu-
ji jiné castice (vzduch, voda, atd.)
mimo povrch kovu

— diky prabézné kondenzaci VpCl par
se ochranna vrstva neustale sama
obnovuje

— po odstranéni nosného média inhi-
bitoru ionty samovolné vyprchaji
béhem 2 az 3 hodin a povrch lze
dale libovolné upravovat

Inhibitory koroze pfinasi vyrobclim

a uzivateldm strojirenskych vyrobkd

zejména tyto vyhody:

— velmi jednoducha aplikace

— Gc¢innéjsi ochrana vsech druhti vyrobk

— Gspora néakladd na odstranéni
ochrannych latek

— absence Ccisticich prostfedkt a roz-
poustédel

— prodlouzeni Zivotnosti stroja a zafizeni

— lepsi bezpe¢nost, ochrana zdravi
a zivotniho prostredi

Vétsina vyrobcl, ktefi dodavaji tech-
nologicka zafizeni, stroje a jejich sou-
Casti do zamofri, ma jiz pouziti VCI
inhibitord predepsano svym odbéra-
telem v dodacich podminkach.
Spolehlivost téchto prostfedkia a je-
jich efektivni vyuziti naznacuji, ze
trend pouzivani inhibitord do bu-
doucna pretrva a ,mastny papir” se
stane Gsmévnou vzpominkou i ve
strojirenstvi.
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